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KEMASAN 590

Susici omitka na bazi prirodniho Romanského vapna

Originalni receptura

Oznaceni: TL_San_590
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ID: 383

POPIS VYROBKU

Pouziti

Vlastnosti vyrobku

Susici sanaéni omitka na bazi pfirodniho hydraulického pojiva s vysokym obsahem difuzné otevfenych mikropéru.

Pouziva se na sanaci omitek poSkozenych kapilarni vihkosti. Nosné, jaderné vrstvy omitek, vnitfni omitky do sklepu,
omitky na sklepni klenby pod urovni terénu, pro vS§echny druhy vihkosti poSkozenych zdi (i smiSené zdivo), a zejména na
vlhké a zasolené zdiva. Doporucuje se hlavné na restaurovani historickych budov a staveb v pamatkové péce a kulturniho
dédictvi. DoporuCuje se také na renovaci horizontalnich izolaci, kde nelze pouzit klasické metody izolovani.

Pro trvalé vysouSeni velmi vlhkych zdi
Difuzné oteviena
Na ruéni nanaseni

o Odolna proti vihkosti a solim
e Setrna k zivotnimu prostredi

Vyhovuje pozadavkdm pro R omitky (reparacni omitky), v souladu s normou EN 998-1: 2004

INFORMACE O VYROBKU
Zakladni informace

Technicka data

Vzhled

Sedo-hnédy prasek

Baleni

25 kg pytel (s plastovou vyplni) / 1200 kg (48 x 25 kg) na paleté

Doba poutzitelnosti a skladovan

12 mésicu od data vyroby, pokud fadné skladovano v neporuseném originalnim
baleni v suchém a chladném prostfedi. Datum vyroby je vytiSténo na obalu.

Typ produktu

Malta na bazi pfirodniho Romanskeho
Vapna - originalni receptura

Objemova hmotnost v suchém stavu 1,29 kg/dm3 SIST EN 1015-1:1999
Vaha cerstvé malty 1,7 kg/dm3 SIST EN 1015-7:1999
Véha stvrdnuté malty 1,48 kg/dm3 SIST EN 1015-11:1999
Koeficient odporu difuze u 6,5 SIST EN 1015-1:1999

Koeficient nasakovosti

w 2,9kg (m2h 1/2)

Obsah vzduchovych pért v éersté
malté

~ 35%

SIST EN 1015-7:1999

pH (pfi 20°C)

11-13,5

Hodnota Sd (m) 0,13 (minimalni hloubka vrstvy d=20 mm) EN 1015-19:2001
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 4,8 MPa SIST EN 1015-11:1999
Pevnost v tlaku 12.0 MPa SIST EN 1015-11:1999
Zrnitost Dmax: 2,9 mm SIST EN 1015-1:1999 .
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NAVOD K POUZIT]
Spotfeba

Podklad

PFiprava podkladu

Pomér michani

Doba michani

Michaci nastroje

Aplikace

Nastroj

Cisténi nastrojt

Doba zpracovatelnosti

cca. 30 kg/m? na vysku vrstvy 2 cm

KEMASAN 590 sanac¢ni omitka se da nanaset na kazdy nosny povrch (beton, cihly, kamenné nebo betonové cihlové zdi
atd.).

Stara omitka, natéry a jiné vrstvy musi byt zcela odstranény. Omitka ze spar, ktera je obvykle plna soli, musi byt
oskrabani do hloubky min. 1cm. Zbytek omitky je tfeba odstranit draténym kartaéem, dokud neni povrch Cisty. Castecky
prachu odstrarite vyfoukanim. Odpadni omitka musi byt co najskérodstranena z objektu, aby se zabranilo prosakovani ve
vogévr?zpustnych soli kapilarami zpét do zdi. Povrch musi byt navihéeny, protoze KEMASAN 590 by na suchém povrchu
nedrzel.

STANOVENI POTREBNE VYSKY, DO KTERE BY SE MEL KEMASAN 590 (SUSICi OMITKA) APLIKOVAT

Vyska, do které se KEMASAN 590 susici omitka nanasi, se uréuje v zavislosti na tloustce stény a stupné vlhkosti. Da se
to jednoduse vypocitat tak, ze cca 0,7 m (tloustka stény vynasobena 1-1,5) se pfida k viditelné arovni vihkosti na existujici
poskozené omitce.

4,2 | vody na 25 kg suché smési

KEMASAN 590 susici omitka je hotova smés, do které se mlze pfidavat vyhradné voda v prabéhu pfipravy. Pfi pouziti
michacky jsou dosahovany nejlepsi vysledky, kdyz jsou tfi pytle KEMASAN 590 suSici omitky smichané s 13,5 | vody.
POZOR!V zajmu zajisténi optimalniho mnozstvi vzduchovych poéri v maltové smési a predpokladané spotreby susici
omitky na m2?, musi byt malta michana po dobu nejméné 10 a nejvySe 12 minut.

Pokud michame elektrickou michackou tfeba nalit vodu do €isté nadoby, pfidame suchou smés a michame, dokud
nedosahneme konzistenci vhodnou pro pouziti. Nechame smés na cca. 1 minutu odstat, pak znovu promichame na 2
minuty, dokud dosahneme krémové konzistence.

Ruéni michadlo nebo klasicka stavebni michacka

Omitany povrch musi byt intenzivni navihéen vodou asi pul hodiny pfed omitanim. Dlouhodobé zku$enosti ukazuji, ze
postiik neni nutny a muze byt vynechan, a Ze prvni vrstva omitky v tloustce cca. 1 cm bez vyhlazeni, muze byt
nanasena pfimo na navlhéenou sténu. V pfipad€, Ze se postfik realizuje, muze byt pfipraven pouze z KEMASAN 590
susSici omitky. Pfipadné otvory ve sténé jsou vyplnény s cihlami nebo kameny pomoci KEMASAN 590 susici omitky -
tentokrat pouzité jako malta. V nasledujicich krocich je prvni vrstva omitky znovu intenzivné znovu navihéena a druha
vrstva KEMASAN 590 suSici omitka je znovu nanesena, a to az do celkové tloustky omitky nejméné 2 cm. Kdyz je
tloustka omitky je$té vétsi nez 2 cm, je nutné, aby byla omitka nanasena ve vrstvach 1 cm az do poZadované tloustky.
Tloustku vrstvy regulujte pomoci vodicich lati nebo vodici omitky z KEMASAN 590 suSici omitky. Posledni vrstvu
KEMASAN 590 susici omitku zahladte do finalni Upravy lati od zdola nahoru. Vyhnéte se pfili§ intenzivnimu vyhlazeni. Po
odstranéni vodicich lati vyplnime vzniklé drazky s KEMASAN 590 susici omitkou pred tim, nez posledni vrstvu omitky
ztvrdne.

Podle pozadavku na finalni vzhled povrchu po sanaci, jsou nasledujici moznosti:

(A) po vytvrzeni (po 2-3 hodinach) je posledni vrstva KEMASAN 590 susici omitka zahlazena dfevénym nebo plastovym
hladitkem do dosazeni stfedné hladké omitky,

(B) struktura pfipominajici povrch starych stén mize byt dokonéena nerezovym hladitkem,

(C) pro absolutné hladky povrch je cca. 2mm vrstvu KEMASAN 590 F jemnou omitku Ize aplikovat klasicky zjemriovanim
a mirnym vlhéenim jako klasické jemné omitky. Finalni vrstva KEMASAN 590 F j Jemna omitka se aplikuje po jednom az
dvou dnech na dobre navihceny povrch (viz technicky list pro KEMASAN 590 F jemna Stukova omitka).

Po tfech tydnech muze byt suSici omitka KEMASAN 590 natfena fasadni barvou. Je velmi dulezité pouzivat fasadni
natéry, které maji minimalné stejnou nebo dokonce vyssi paropropustnost nez KEMASAN 590 susici omitka (Sd <0,16
m). Pozadovanou paropropustnost dosahneme pouzitim silikatovych nebo silikonovych mineralnich barev, vapna a
podobné.

Pro nanaseni je vhodna stérka.
Pro nanaseni vice vrstev je vhodna stérka se zuby.
Pro finalni vrstvu je vhodné dfevéné nebo plastové hladitko.

Nastroje vycCistéte okamzité po pouziti dfive nez hmota zaschne. Ztvrdly material Ize odstranit pouze mechanicky.

cca. 90 minut

OMEZENi
Teplota podkladu
Teplota vzduchu
Teplota materidlu

Upozornéni

+5°C min./ +30°C max.

+5°C min./ +30°C max.

+5°C min./ +30°C max.

PFi omitani fasady je tfeba se vyhnout pfimému slune€nimu zafeni, desti, silnému vétru a mize. KEMASAN 590 susici
omitka se musi osetfovat stejnym zplsobem jako ostatni fasadni plochy pfed nepfiznivymi viivy po€asi (jsou pouzity
klasické ochranné prostfedky).

Zastaveni praci mezi jednotlivymi vrstvami KEMASAN 590 susici omitky je mozné, ale posledni nanesenou vrstvu tfeba

pred pokracovanim praci dukladné navlh¢it.

Vapno nebo jiné chemické pfidatné latky nesméji byt pfidany do omitky. Omitka se micha do vhodné konzistence pro

omitani. Nesmi se michat pfili§ dlouho, protoZe se vytvofi pFili§ mnoho vzduchovych por(, které zplsobuji snizeni

kvality. Ze stejného divodu se nesmi omitka dodatecné michat.

o Béhem omitani je tfeba aby povrchova teplota vzduchu neklesla pod 0 ° C. Chrarite Cerstvé aplikovany material pred
mrazem, deStém a dalSimi povétrnostnimi vlivy. Material by nemél byt pouzivan (povrch, vzduch, material) pfi teploté
nizsi nez +5 ° C.

o Aby do zabranilo pfili§ rychlému vysouseni omitky jsou nutné, je tfeba vyhnout aplikaci pfi silném slunci a vétru. Praceli

musi byt chranény ochrannymi sitémi na leSeni nebo kropené vodou. Rovnéz je nutné aby povrch byl chranén pred

destém.

Casy uvedené v slovensky technickém listu byly méfeny pfi teploté +23 ° C a relativni vlhkosti vzduchu 50%. VysSi

teploty zkracuiji, nizZsi teploty prodluzuji tyto Casy.

KEMASAN 590 suSici omitku nelze povazovat za hydroizolaci a neméla by byt pouzita na mista, ktera jsou vystavena

vodé pod tlakem a kapajici vodé. Ve sklepich s vysokou vihkosti vzduchu tfeba zajistit dostate¢né vétrani pro optimalni

ucinnost KEMASAN 590 susici omitky.
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vodé pod tlakem a kapajici vodé. Ve sklepich s vysokou vihkosti vzduchu tfeba zajistit dostate¢né vétrani pro optimalni
ucinnost KEMASAN 590 susici omitky.

Doporuéeni: Zbytky neztvrdnutého / nepouzitého materialu treba odstranit v souladu s platnou legislativou.

Zdroj dat: VSechny technické udaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na zakladé laboratorniho vyzkumu.
Skuteéné namérené tidaje se mohou odchylovat kviili riznym pracovnim podminkam.

Mistni omezeni: V disledku specifickych mistnich pfedpisu, aplikovany vyrobek se mtze liit od zemé k zemi.
Proto pro presny popis pouziti, vyzadejte si technicky list pro danou zemi.

V souladu s evropskymi normami SIST EN 998-1: 2004

Drazdici latka. Obsahuje Romanské vapno. Drazdici oéi, kazi a dychaci soustavu. V pfipadé styku s oc¢ima,
okamzité dikladné omyjte vodou a vyhledejte Iékare. V pfipadé styku s pokozkou, omyjte dostate€nym
mnozstvim vody. Drzte mimo dosah déti. Vice udaju o skladovani, manipulaci a pouziti smési muzete najit v
bezpecnostnim listu, ktera obsahuje bezpeénostni, toxikologické a ekologické udaje. Je tfreba zohlednit také
pokyny uvedené na originalnim obalu.

DOKLADY
Normyl/standardy

BEZPECNOSTNi

INFORMACE

PRAVNi USTANOVENi

Informace a doporuéeni tykajici se pouzivani vyrobki KEMA jsou piedloZeny s dobrym umyslem a véfice, Ze jsou
spravné.Vychazeji z nasich poznatku a zkusenosti s vyrobky. Tyto informace jsou poskytovany za predpokladu, Ze vyrobky jsou
skladovany a pouzivany podle doporuceni a osoby, které je pfijimaji, vykonaji své vlastni rozhodnuti co se ty¢e vhodnosti
vyrobku k jejich ucely pfed pouzitim. Neprovadéji se zadné prohlaseni nebo zaruky, at’ uz vyjadiené nebo predpokladané,

tykajici se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétni ucel nebo jakékoli jiné povahy podie tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo vyrobek, kterych se tyto informace tykaji. V zadném pripadé spolecnost KEMA neni zodpovédna za Skody jakékoliv povahy
vznikajici z pouziti téchto informaci nebo spoléhani se na né nebo z pouziti vyrobku, ke kterému se tyto informace vztahuji. Zadny
text obsazeny v tomto dokumentu nema byt vysvétlovan jako doporuceni pouzivat jakykoliv, vyrobek, proces, zafizeni nebo smés
v rozporu s jakymkoliv patentem a spoleénost KEMA neprovadi zadné prohlaseni nebo zaruku, vyjadirenou nebo
predpokladanou, ze pouziti vySe uvedeného nebude narusovat jakékoliv patentové pravo. VSechny objednavky podléhaji
aktualnim prodejnim a dodacim podminkam. Uzivatel by si mél vzdy podivat nejnovéjsi technicky list, ktery je k dispozici na
pozadani.
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